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. Olnfra-alan tuotestandardit i kokemuksia kaytosta

® ¢
OLi i kennevirasto t disekivayadranankasena, stté taottdiders s a
ostajana

O Komission kirjeen mukaisesti tieviranomaiset (Livi) rinnastetaan
rakennustuoteasetuksen (Art 11.8) mukaisiin toimivaltaiseen kansalliseen
viranomaiseen, jonka on oikeus halutessaan saada asiakirjat, joilla osoitetaan etta
tuote on suoritustasoilmoituksen (DoP) mukainen.

O Harmonisoitujen tuotestandardien (hEN) kehittaminen pysahdyksissé, koska
rakennustuoteasetus edellyttda delegoitua saadosta, jos paivitetty/uusi hEN sisaltada
uusia luokkia tai kynnysarvoja

OValmistajan pitaa kayttaa CE-merkintaén jopa yli 10 vuotta vanhaa,
rakennustuotedirektiivin mukaista, tuotestandardia, vaikka CEN on julkaissut uuden,
rakennustuoteasetuksen mukaisen tuotestandardin - aiheuttaa turhaa sekaannusta

OMuualla Euroopassa on ollut eroavaisuuksia ja laatuongelmia ilmoitettujen laitosten ja
markkinavalvonnan toiminnassa, mutta Suomessa vahan ongelmia



1 . Olnfra-alan tuotestandardit i kokemuksia kaytosta

O Case - Tiemerkinnat

Tiemerkinnaille yritettiin yli 20 vuotta laatia harmonisoitua tuotestandardia, mutta tyd on
keskeytetty ja siirrytty laatimaan ei-harmonisoitua standardia. Ongelmana oli, etta
tiemerkintdjen kestavyys pitda maarittaa kenttakokeilla, mika on lilan epéaluotettavaa. Useat
Keski-Euroopan (isot) maat haluavat jatkaa kansallisilla hyvaksynnailla.

O Case i Tiekaiteet
Tiekaiteiden osalta tuotestandardin kehittaminen on ollut pysahdyksissé, koska on epaselvaa
voiko vanhojatestituloksia (historical data) kayttaa, jos testimenetelmaa hieman muutetaan.

Kaikkien testien uusiminen olisi liian kallista eika testauslaitoksilla olisi kapasiteettia kaikkien
testien uusimiseen

O Case i Paikallarakentaminen

epaselvyytta tulkinnasta onko kysymys paikallarakentamisesta, jolloin CE-merkinta ei ole
pakollinen. Jos tuote on valmistajan suunnittelema ( esim. paikallavalettu betonikaide) niin
tuote kuuluu CE-merkinnan piiriin (komission tulkinta)



. Olnfra-alan tuotestandardit i kokemuksia kaytosta

O Case - Kiviainekset

hankkeissa kaytettavien kiviainesten laadussa on havaittu puutteita 2014-2017

Sorateiden kulutuskerrosmurskeiden saannonmukaiset laatualitukset hienoaineksen
maaran osalta

Paallystekiviaineksien laatupoikkeamat nastarengaskulutuskestavyydessa
Laadunhallinnan dokumentaation ja tydmaavalvonnan taso hankkeilla on kirjava.

Puutteellisesti ja virheellisesti ilmoitetut arvot rakennustuoteasetuksen mukaisissa
dokumenteissa. Suoritustasoilmoituksia ei myoskaan osata lukea.

Tutkimustulosten (Ramboll Finland Oy ja TTY) perusteella on paivitetty nykyisia
laatuvaatimuksia ja ryhdytty toimenpiteisiin kiviaineksen laadun parantamiseksi.

Paatavoitteena on vaikuttaa vaylarakenteissa kaytettavien kiviainesten laatuun
pitkalla tahtaimella lisaamalla tietoa ja kehittdmalla ohjeistusta ja vaatimuksia

Vuonna 2017 valvonta vaikuttaa purreen ja paallystekiviainesten laatu
parantuneen.



& Lisatietoa

: : Olnfra-alan tuotestandardit T kokemuksia kaytosta

OKiviainekset - tulokset on julkaistu Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksia i sarjassa
http://wwwz2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts 2016-

18 vaylarakenteiden valtakunnallinen web.pdf

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts 2017-

22 vaylarakenteiden valtakunnallinen web.pdf

OSilloissa kaytettavat materiaalit CE-merkitaan jos niille on olemassa hEN (lisaksi avattavat sillat

CE-mer ki t 2 2n

koned:]

rekt.i

OYleista CE-merkinnasta infrarakenteissa

Kelpoisuuden arvioinnista, Suoritustasoilmoituksesta (DoP), Markkinavalvonnasta, AVCP-
luokista (suoristustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamisluokat: (1+/1, 2+, 3, 4))

Vin

mu k a an

(ol iikkuh

hitps://julkaisut.likennevirasto.fi/pdf3/ohje 2013 rakennustuotteiden ce-

merkinta web.pdf

http://www.henhelpdesk.fi/

Lisatietoa A Sami Petgja/Livi

Rakennustuote

SFS-EN-standardi

AVCP-
luokka

Ankkurijanteiden injektointilaastin lisdaineet *

Asfalttimassa, Asfalttibetoni

13108-1

Asfalttimassa, Pehmed asfalttibetoni

13108-3

Asfalttimassa, Kivimastiksiasfaltti (SMA)

13108-5

Asfalttimassa, Valuasfaltti

13108-6

Asfalttimassa, Avoin asfaltti

13108-7

Betonikiviainekset *

12620

Betonin paikkausaineet

1504-3

Betonin impregnointiaineet

1504-2

Betonin iniektointiaineet

1,R04-R



http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2016-18_vaylarakenteiden_valtakunnallinen_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2017-22_vaylarakenteiden_valtakunnallinen_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf3/ohje_2013_rakennustuotteiden_ce-merkinta_web.pdf
http://www.henhelpdesk.fi/

. OEurokooditi kokemuksia kaytosta

O0joitakin satojaodo siltoja suunnA) e
O CC3-siltoja muutamia
O (CC3) Paallerakentamiskohteita (TYKS, Keski-Pasila, Treen Areena)

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo 2015-29 maavaylien paallerakentaminen web.pdf

hvd

O Kansalliset liitteet, NCCI:t + muut ohjeet

https://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo#.Wim0PzBx0RJ

OEurokoodin soveltamisohjeet i NCCI i sarja

Julkaisu 1. pdivitys 2. péivitys 3. pdivitys Vastuuhenkild (Livi) Sivumaéaara:
Eurokoodin soveltamisohje, Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet - NCCI 1 5.11.2010 22.12.2011 5.9.2014 1 6.12.2017° H.Lilja/ T Kaira (tie/rata) 91
LO23/2010 LO20/2011 LO24/2014 LO24/2017
Eurokoodin soveltamisohje, Betonirakenteiden suunnittelu - NCCI 2 5.11.2010 21.6.2012 16.9.2014 30.6.2017 H.Lilja 114
LO24/2010 LO13/2012 LO25/2014 LO31/2017
Eurokoodin soveltamisohje, Teras- ja liittorakenteiden suunnittelu - NCCI1 4  25.8.2016 H.Lilja 133
LO27/2016
Eurokoodin soveltamisohje, Puurakenteiden suunnittelu - NCCI 5 17.6.2013 M.Aijala 76
LO25/2013
Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje, Terasrakenteiden toteutus - NCCI 7 28.12.2010 10.6.2011 7.11.2013 21.4.2017% P.Tolla 165
LO32/2010 LO12/2011 LO35/2013 LO13/2017
Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje, Terasrakenteiden toteutus - NCCI T~ 7.11.2013 N.N 132
LO28/2014
Taydentavat ohjeet sillan suunnittelussa - TOSS 6.12.2017° 77
LO25/2017

R Ajoneuvoasetuksen muutos otettu huomioon kuormissa
? Sjllan geotekninen suunnittelu -ohje yhdistetty NCCI 7:aan, EN 19971-A1 + NA huomioitu
* NCCI 1 ohje jaettu kahteen ohjeeseen, NCCI 1 ja TOSS (Taydentavat ohjeet sillan suunnittelussa)


https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2015-29_maavaylien_paallerakentaminen_web.pdf
https://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo#.Wim0PzBx0RJ
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